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Çiğdem Gençler Güray, Ömür Bakırer




Tekfur Sarayı Kazılarında Ortaya Çıkarılan Cam Buluntular Üzerine Yapılan
Son Çalışmalar


İstanbul’daki seramik ve çini üretim-
lerini tespit etmek amacıyla 1993 yı-
lında Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
başkanlığında, Eyüp’te ve Tekfur Sara-
yı civarında çalışmalara başlanmıştır
(Resim 1).1 Konumuzu oluşturan Tekfur
Sarayı’ndaki2 çalışmalar, önce yüzey
araştırması ve arkasından kazı çalışma-
larıyla devam etmiş ve bu çalışmalarda
çini fırınlarıyla birlikte çok sayıda sera-
mik ve cam parçaları ele geçmiştir. Sa-
rayın avlusunda ve seramik fırınlarında
yapılan kazılar sırasında ele geçen çok
sayıdaki cam parça, Prof. Dr. Ömür Ba-
kırer tarafından çalışılıp yayınlanmış3
ve bu çalışmalarla Tekfur Sarayı civarı-
nın sadece seramik ve çini üretimi değil,
Osmanlı Dönemi cam üretimi için de
önemli bir yer olduğu anlaşılmıştır4.

18. yüzyılda Sadrazam Damat İbrahim
Paşanın kararıyla, sarayın avlusunda,
İznikli ustalar tarafından işletilen çini
fırınlarıyla birlikte, civarda, cam üreti-
minin de yapıldığı, Sultan III. Mustafa
(1757-1774) dönemi belgelerinde tespit
edilmiştir. Bu belgelerde; “İstanbul’da-
ki bütün cam ve şişe imalathanelerinin
Tekfur Sarayı arsasına toplandığı, başka
                                                                            1. Tekfur
yerde cam ve şişe üretiminin yasak-                                         Sarayı ve
                                                                            çevresi
landığı ve bu işyerlerinden gelen kira                                      (Wolfgang
gelirlerinin de III. Mustafa’nın vakfı-                                     Müller-
                                                                            Wiener,
na kaydedildiği” bildirilmektedir. III.                                     İstanbul’un
                                                                      1     Tarihsel,
Mustafa’nın 1764 yılında düzenlenen                                         302)
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   2. Tekfur
   Sarayı ve                                                                                                                                                      3. Tekfur
   Şişehane                                                                                                                                                       Sarayı içi
    Caddesi                                                                                                                                                       ve açmalar
 (Filiz Yeni-                                                                                                                                                     ( Filiz Yeni-
şehirlioğlu,                                                                                                                                                      şehirlioğlu,
   İstanbul                                                                                                                                                       İstanbul
   – Tekfur,                                                                                                                                                      – Tekfur,
         556)                                                       2                                                                                         3   540)


                vakfiyesi incelendiğinde, şişe imalathaneleri tanımlanmakta ve imalathanelerin önünde şişe dükkânlarının olduğu belir-
                tilmektedir5. 19. yüzyılın ilk yarısında bir şişe fabrikası, sarayın kuzey tarafında kalan alan içinde kurulmuş, hatta sarayı
                doğu ve güney taraftan çevreleyen yol da “Şişehane Sokağı” olarak adlandırılmıştır (Resim 2). Eldeki kayıtlara göre saray
                çevresinde, 19. yüzyılın ikinci ve üçüncü çeyreğine kadar cam üretimi devam etmiştir6.

                İstanbul’daki önemli cam üretim merkezlerinden biri olan Tekfur Sarayında 1995-2001 yılları arasında sürdürülen
                kazı çalışmalarıyla, saray avlusunun yüzeyinde ve yapının güney kanadında yer alan açmalarda çok sayıda cam parça
                bulunmuştur.7 Kazı çalışmalarında hiçbir cam fırını izine rastlanmamış8, ancak çok sayıda üretim artığı9 ve çeşitli
                kaplara ait parçalar ortaya çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmadaki amaç ise bugüne kadar yapılan araştırmalara,
                2001 yılı kazı buluntuları ve elde edilen yeni verileri de ekleyerek, yeni bir değerlendirme oluşturmaktır.

                Cam Buluntular

                Kazılar sırasında ele geçen çok sayıdaki cam parça değerlendirildiğinde, şişe formunun en yaygın grup olduğu tespit
                edilebilmektedir. Eski belgelere ve saray yanındaki “Şişehane Sokağına” dayanarak, alan içinde çok sayıda şişe parça-
                sının ele geçmesi gayet normal görünmektedir. Bu formun dışında, tabak-kase, kandil gibi formlar ve çok sayıda cam
                üretim artıkları bulunmuştur,

                Şişeler

                Daha çok ağız ve dip parçalarından tanıyabildiği-
                miz şişelere bakıldığında, renk ve cam kalitesine
                göre bir ayrımla karşılaşılmaktadır. İlk grubu içi bol
                hava kabarcıklı, mavimsi/yeşilimsi renksiz ya da
                açık mavi renk camdan yapılmış parçalar oluşturur-
                ken, ikinci grupta 19. yüzyılın tipik pürüzsüz renk-
                siz camdan yapılmış örnekleri bulunmaktadır.10

                Derin vurma diplerde noble izinin çok belirgin
                olduğu örnekler11, birinci grubu oluşturan şişe
                                                                                                                                                              4   4. Şişe
                diplerinin genel özellikleridir (Resim 4). Benzer                                                                                                 dipleri
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     5. Şişe                                                                        5                                                                         6
    ağızları                                                                                                                                                         6. Kaideler


                örneklerini, Saraçhane kazılarında 18.-19. yüzyıl buluntuları içinde gördüğümüz bu diplerin, dışarıya doğru eğim-
                li yuvarlatılmış ağız profillerine sahip olduğu belirtilmektedir.12 Tekfur Sarayı kazılarında da bahsedilen bu ağız
                parçalarından bulunmuş ve cam kalitesi bakımından dip parçalarıyla benzer özellikleri gösterdikleri tespit edilmiştir
                [Resim 5 (1-6)]. Sözü geçen ağız parçalarından başka diğer iki örnek de [Resim 5 (7-8)] yine benzer dip parçalarıyla
                kullanılmış olmalıdır. Sonuç olarak, bu grubu oluşturan parçaların yapım tekniği, cam kalitesi ve kazı alanında
                çok sayıda bulunmasına dayanarak13, 18.-19. yüzyıllarda Tekfur sarayı çevresindeki cam imalathanelerinin ürettiği
                şişelerden olduğunu söyleyebiliriz.

                19. yüzyılında berrak, pürüzsüz renksiz camların üretimi dikkati çekmektedir14. İstanbul Beykoz’da kurulan cam işlik-
                lerinde, kristal, cam ve opal camdan, çeşitli renk ve formda üretilen eserlerin, dönemin en göz alıcı örnekleri oldukları
                açıkça söylenebilir15. Tekfur Sarayı civarı cam işliklerinde bu tür rafine camların üretilip üretilmediğine dair elimizde
                maalesef yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Ancak, saray kazıları sırasında, bir önceki form kadar yaygın olmasa da,
                dikkati çekecek miktarda rafine camdan yapılmış çeşitli parçalarla karşılaşılmıştır. Ele geçen bir grup kaide (Resim 6),
                her ne kadar Beykoz işi ibrik ve gülabdan kaidelerine benzese de, gövdeye ait hiçbir parçanın olmamasına dayanarak, bu
                örneklerin başka bir form ve atölyeye ait olduklarını söyleyebiliriz. 19. yüzyıl, yerel üretimlerin yanında, rafine camdan
                ve kesme bezemeli Avrupa, özellikle de Bohemya, cam eserlerinin kullanımının da moda olduğu bir dönemdir.16 Bu
                nedenle, Tekfur Sarayı örneklerinin Avrupa kökenli atölyelere de ait olabilecekleri ihtimali bulunmaktadır.

                Yine aynı şekilde rafine camdan yapılmış şişe ağız ve kaide parçalarının, hem form ve yapı bakımından hem de geliş
                yerlerine bakarak, 20. yüzyılın başlarına ait olduklarını söyleyebiliriz.17




 7. Şişe ağız                                                                                             7                                                   8      8. Şişe
ve kaideleri                                                                                                                                                         tıpaları
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                                                                                                                             Şişelerle bağlantılı olan bir diğer
                                                                                                                             grup ise şişe tıpalarıdır (Resim 8). Bu
     9.“Robert                                                                                                               grup malzemeyi Bakırer detaylı ola-
      Candlish
        & Son”                                                                                                               rak değerlendirmiştir.18 Bakırer, bu
    firmasının
  bağlı olduğu                                                                                                               tıpaların “Viktoria Dönemi İngiliz
 “United Glass
 Bottle Manu-                                                                                                                yapımı sürahi, bardak ve benzeri
  facturers”ın                                                                                                               cam ürünlerin kataloglandığı, Aps-
        afişi ve
 Candlish cam                                                                                                                ley Pellat firmasının 1840 tarihli ka-
fabrikası (bkz.                                                                                                     9
    dipnot 20)                                                                                                               taloğunda rastlandığından” bahset-
                                                                                                                             mekte ve Tekfur sarayı örneklerinin
                                                                                                                             ya İngiltere’den ithal ya da Tekfur
                                                                                                                             Sarayı cam fırınlarının taklit üretim-
                                                                                                                             leri olarak önermektedir19.

                                                                                                                      Bu tıpalardan biri, diğerlerinden
                                                                                                                      çok farklı bir özellik göstermek-
                                                                                                                      tedir. Tıpa üzerinde, üretildiği yer
                                                                                                                      ve cam fırını sahibinin adı (Re-
                                                                                                                      sim 9) 20, tıpanın çevresi boyunca
                                                                                                                      yer almakta ve üzerinde “Robert
                                                                                                                      Candlish & Son–Seaham Harbo-
                                                                                                                      ur” yazmaktadır. İsim, 19.yüzyı-
                                                                                                                      lın ortalarında, İngiltere’nin ünlü
                                                                                                                      cam şişe üreticisi ve aynı zaman-
                                                                                                                      da ünlü bir politikacısı olan John
      10. Kulp                                                                                                 10
     parçaları                                                                                                        Candlish tarafından, Durham’da
                                                                                                                      Seaham Harbour’da kurulmuş
                                                                                        olan bir aile firmasının adıdır. Yönetim, 1868 yılında kardeşi
                                                                                        Robert’a geçmiş ve bu tarihten itibaren “Robert Candlish &
                                                                                        Son” olarak adlandırılmıştır. Firma, 1894 yılında şişe üretici-
                                                                                        leri birliği tarafından tescillenmiş, 1913 yılında da başka cam
                                                                                        şişe üreten firmalarla birleşerek “United Glass Bottle Manu-
                                                                                        facturers” adıyla büyük bir güç olmuştur21. Tekfur sarayında
                                                                                        bulunan parça, ya İngiltere’den ithal edilen şişelerden birine
                                                                                        ya da 1918 yılında işgal edilen İstanbul’a gelen İngiliz asker-
                                                                                        lerine aittir.

                                                                                        Kazılar sırasında bulunan çok sayıdaki kulp parçası da şişe ve sü-
                                                                                        rahilere ait olmalıdır. Kulpların büyük çoğunluğu, 19. yüzyılın
                                                                                        renksiz saydam camlarındandır (Resim 10).

                                                                                        Matara

                                                                                        Prof. Dr. Ömür Bakırer tarafından bir makalede değerlendirilen
                                                                                        matara 22, Tekfur sarayı cam buluntularının, kısmen, tek tamam-
                                                                                        lanabilir eseridir (Resim 11). Boyun ve omuza yerleştirilmiş kul-
                                                                                        pun karşı tarafının tamamen eksik olması, kabın iki mi yoksa tek
   11. Matara                                                                  11       kulplu mu olduğu sorusunu akla getirse de, kulbun büyüklüğü
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ve konumlanmasından, büyük olasılıkla iki kulplu olduğu tahmini yapılabilmektedir. Günümüzde de disk biçiminde
basık gövdesiyle tanıdığımız mataralar, sıvı taşıma kapları olarak tanımlanmaktadır. Roma döneminden itibaren
cam örneklerini gördüğümüz formun Tekfur
Sarayı örneği, habbeli yeşilimsi renksiz cam
yapısıyla, saray civarı cam işliklerinin bir
üretimi olmalıdır.

Tabak ve Kaseler

Büyük bir çoğunluğu, Tekfur Sarayı kazı-
larının 19. ve 20. yüzyıl buluntuları veren
açmalarından 23 gelen tabak ve kase parçaları,
pürüzsüz ve renksiz cam özelliğiyle de, be-
lirtilen dönemi yansıtmaktadır (Resim 12).                                                                                                            12. Tabak
                                                                                                                                                      – kase
Dışarı eğimli yuvarlatılmış ve içeri katlı tüp                                                                                                        ağız ve
                                                                                                                                                      kapak
biçimli ağız örnekleri, Tekfur sarayı tabak ve                                                                                               12       parçaları
kase formlarının genel biçimini oluşturmak-
tadır. Parçalara ait gövde ve kaide örnekleri-
nin olmaması ve paralel örneklerin buluna-
mamasından dolayı, bu parçaların ne tür bir
forma ait olduklarını söylemek zordur.

 Bu başlık altında değerlendirilecek bir baş-
 ka grup olan kapaklar da yine 19. yüzyılın
 pürüzsüz cam özelliklerini yansıtmaktadır
 (Resim 9-12). Tekfur sarayı E2 açmasında
 ele geçen ve fabrika üretimi olarak tanım-
 layabileceğimiz iki ağız parçası 24 (Resim 13),
 batıdan ithal edilmiş olabilmesinin yanın-
 da, 1899 yılında Beykoz-Paşabahçe’de, Saul                                                                                                  13       13. Tabak
                                                                                                                                                      parçaları
 Modiano adlı bir Musevi tarafından kurulan
“Fabrica Vetrami di Modiano”da 25 ya da 1935
 yılında yine aynı yerde kurulan “Türkiye Şişe
 ve Cam Fabrikaları”nda da üretilmiş olabilir.

Kandiller

Erken Bizans Dönemi’nden itibaren yaygın
bir form olan cam kandiller, mekan aydınlat-
malarının yanında, daha çok kilise, cami ve
sinagog gibi kutsal yapı aydınlatmaları için
özel üretilen bir formdur. 26 Çeşitli biçimler-                                                                     14                                14. Kandil
                                                                                                                                                      parçaları
de yapılan kandiller, polykandilion olarak
adlandırılan ve çok sayıda cam kandili taşıyan metal taşıyıcılarla ya da zincirlerle yapı duvarlarına asılmaktaydı.

Tekfur sarayı cam buluntuları içinde, şişelerden sonra, karşılaşılan en yaygın formlardan bir diğeri de kandillerdir.
Aynı profil ve aynı renkte yapılmış olan kandiller, Tekfur Sarayı civarındaki cam atölyelerinin ürettiği bir form olarak
tanımlanabilir.
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                                                                                         Cam Üretim Artıkları ve Arkeometrik Analiz Sonuçları

                                                                                         Kazılar sırasında, saray civarında, cüruflar ve üretim artıkları
                                                                                         gibi çok sayıda parça ile karşılaşılmıştır. Bu parçalar, çevrede-
                                                                                         ki cam fırınlarının varlığının kanıtlarıdır. Saray kazılarında
                                                                                         bulunmuş olan olası yerel üretim parçalarıyla üretim artıkları
                                                                                         arasında bir benzerliğin olup olmadığını anlamak için yapılan
                                                                                         arkeometrik analizler sonucunda, iki grup arasında ne yazık ki
                                                                                         ortaklık çok az çıkmıştır. Örneklerde, “renk içeriğini oluşturan
                                                                                         temel elementler ile değerlendirildiğinde oldukça farklı bir
                                                                                         yapı sergilediği” tespit edilmiş ve bu durum “farklı hammadde
15. Üretimle                                                                             kullanımı, üretim tekniğinin değişkenliği ya da bölgedeki üre-
   bağlantılı                                                                   15
    parçalar                                                                             tim çeşitliliğini işaret ettiği” sonucuna varılmıştır.27

                Sonuç

                Tekfur Sarayı kazıları sırasında bulunmuş olan cam parçalar değerlendirildiğinde, özellikle bol habbeli ve doğal yeşil
                ya da mavi renksiz camdan şişe, kandil ve matara gibi formların büyük olasılıkla yerel üretim olabileceğini söyleyebi-
                liriz. Ancak, yapılan arkeometrik çalışmalar sonucunda üretimle bağlantı parçalar ile tahmini yerel formların dokusal
                yapılarında dikkate değer bir benzerlik tespit edilememiştir. Üretimle bağlantılı parçaların büyük bir çoğunluğu, 2001
                yılında sarayın kuzey tarafındaki avluda yapılan sondaj çalışmalarında ele geçmiştir. Bu parçalar olasılıkla, sarayın
                kuzeydoğusunda, avlu duvarlarının dışında yer alan ve 1950’de yıkıldığı belirtilen cam fabrikasına ait olmalıdır. 28
                Bu nedenle, elimizdeki formların üretim artıklarına göre daha eski olduğu ve bundan dolayı parçalar arasında bir
                benzerlik olmadığı kanısına varılmıştır.

                Daha önce de belirtildiği gibi Tekfur Sarayı içinde cam üretiminin yapılmadığını ve bu alanda ele geçen cam parça-
                larının, saray çevresindeki cam fırınlarının atıkları olduğunu söyleyebiliriz.

                Tekfur sarayı kazıları cam buluntuları üzerine yapılan bu çalışmaların, bölge cam üretimi için sadece bir ön çalışma
                olduğunu ve ancak cam fırınlarının konumlandığı yer olarak tahmin edilen Şişehane Sokağı çevresinde yapılacak
                kazılarda ele geçecek verilerle cam üretimine dair kesin verilere ulaşılabileceğini söyleyebiliriz.


                1	 Filiz Yenişehirlioğlu, İstanbul – Tekfur Sarayı – Osmanlı                        Kazısı Buluntularından Bir Cam Kap” VII.Ortaçağ ve Türk
                   Dönemi Çini Fırınları ve Eyüp Çömlekçiler Mahallesi                              Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 7-9 Nisan 2003
                   Yüzey Araştırmaları, XII. Araştırma Sonuçları Toplantısı 30                      (Ed.Gülgün Köroğlu),İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar
                   Mayıs-3 Haziran 1994, Ankara, Ankara: 1995, 535-556; Filiz                       Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Yayını,
                   Yenişehirlioğlu, Tekfur Sarayı Çini Fırınları Kazısı 1995-2001,                  2006, 42-48.
                   24. Kazı Sonuçları Toplantısı 27-31 Mayıs 2002, Ankara, Ankara                4	 Daha önceki yayınlarda ve çalışmalarda, Osmanlılarda cam
                   2003; 329-344.                                                                   üretiminin Venedik’e bağlı olarak geliştiği hatta Surname-i
                2	 Palaiologos’lar Döneminden kalan Tekfur Sarayı, eski                             Humayun’da görülen cam ustalarının, Osmanlı kıyafeti giymiş
                   Theodosius surunun kuzey ucunda yer almaktadır (Wolfgang                         Venedikli camcılar olduğu iddiaları, Anadolu antik cam
                   Müller-Wiener, İstanbul’un Tarihsel Topografyası (Çev.: Ülker                    çalışmaları ve İstanbul metro kazıları sonucunda geçerliliğini
                   Sayın), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002, 244). Yapı uzun                    kaybetmiştir (Üzlifat Özgümüş, “Marmaray-Sirkeci Kazıları
                   süre imparator ikametgahı olarak kullanılmış ve 16. yüzyılda                     Cam Buluntuları” Glasstec Cam ve Cam Teknolojileri Dergisi,
                   kısmen yıkılmış ve yapı, sultanın hayvanlarını barındırmak                       İstanbul, 2011, 15-17). Anadolu’nun genel bir cam tarihine
                   için kullanılmış ve sarayın çevresine de Selanik’ten gelen                       baktığımızda Roma Dönemi’nden itibaren birçok şehirde cam
                   yahudi aileler yerleştirilmiştir. 17. yüzyıldan itibaren yapının                 üretiminin yapıldığına dair birçok bulguyla karşılaşılmaktadır.
                   “Tekfur Sarayı” olarak adlandırıldığı ve seyahatnamelerde                        Ancak, bugüne kadar Türkiye’de yapılan arkeolojik kazılarda,
                   detaylı bir şeklide anlatıldığı dikkati çekmektedir. Bu yüzyılda,                daha çok, Bizans Dönemi’ne ait cam fırınları bulunmuştur
                   sarayın kuzeyinde yer alan Eyüp Mahallesi ve civarında                           (Axel von Saldern, “Ancient and Byzantine Glass From Sardis”
                   çalışan şişecilerden bahseden çok sayıda belge bulunmaktadır.                    Cambridge, Mass.(Sardis Monograf 6),1980; H.W. Hayes,
                   Hatta, İstanbul hayatını anlatan Robert Mantran’ın hazırladığı                   “Excavations at Saraçhane in İstanbul, Vol.2, The Pottery”
                   haritada cam üretim yerleri Eyüp ve Tekfur Sarayı etrafında                      Princeton University Press, 1992; Çiğdem Gençler Güray,
                   gösterilmiştir (Ömür Bakırer, “Tekfur Sarayı Cam Buluntuları”                    “Early Byzantine Glass Finds from Elaiussa Sebaste (Mersin-
                   V.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu,                       Ayaş)” AIHV Annales du 18e Congre Thessaloniki 2009 (Editor:
                   19-20 Nisan 2001 (Ed. Sema Alpaslan), Ankara: H.Ü. Edebiyat                      Despina Ignatiadou,Tassos Antonoras), Tessaloniki, 2012,
                   Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yayını, 2001, 45-46.).                             292-299; D. Baldoni ve Fede Berti, “Il vetro di Iasos (Caria)
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